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Актуальность темы диссертационной работы. Современный уровень развития
техники требует внедрения полимерных материалов и изделий на их основе с

улучшенным комплексом свойств, особенно в условиях ужесточения требований,

предъявляемым к ним. Учитывая широкие возможности получения полиуретанов с
различными вариантами молекулярного дизайна, следовательно, целенаправленного
формирования их структуры, технологических и технических характеристик, в
современной полимерной промышленности они являются одним из перспективных и
динамично развивающихся классов полимеров. Особое внимание привлекают уретановые

эластомерные материалы, востребованные в производстве резинотехнических изделий;
клеев, герметиков и мастик для промышленного и гражданского строительства; изделиях
медицинского назначения и пр., благодаря уникальному сочетанию высоких износо- и

агрессивостойкости, механических и вибродемпфирующих характеристик в широком

температурном интервале. В связи с вышесказанным представленная работа, несомненно,

является актуальной и созвучна современным проблемам химической технологии

переработки эластомерных материалов.

Результаты работы направлены на совершенствование функциональных

характеристик уретановых эластомеров, и соискатель выбрал стратегически важные
векторы исследований и разработок в направлении высокопрочных, абразиво- и
морозостойких уретановых эластомеров.

Анализ содержания, оформления работы и ее завершенность.

Диссертация состоит из введения, аналитического обзора, главы с описанием
объектов и методов исследования, глав 3-6 с результатами и их обсуждением, заключения,

списка сокращений и цитируемой литературы, приложений 1-3. Работа изложена на 296
страницах машинописного текста, проиллюстрирована 121 рисунком и содержит 73
таблицы. Список использованных и цитируемых литературных источников состоит из 381
публикаций.

Первая глава представляет собой содержательный обзор, анализ научных
публикаций и достижений, посвященных получению, структуре, свойствам, методам
переработки, способам модификации, применению, а также внедрению эластомерных
композиций на основе полиуретанов. Следует отметить глубокое погружение соискателя в
материал и теоретическую составляющую анализа эволюции уретановых эластомерных
материалов (ПУЭ), что позволило обозначить и убедительно обосновать направление
экспериментальных исследований автора в диссертации.














