


Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам магистратуры. 

 

1. Вопросы вступительного испытания 

 

1. Электрохимические системы и их термодинамическая особенность. 

Равновесные и неравновесные электродные потенциалы. Различные 

типы равновесных потенциалов.  

2. Электроды сравнения, ряд стандартных потенциалов. Водородный и 

кислородный электроды.  

3. Термодинамическая оценка возможности электрохимических реакций, 

включая анодное растворение и катодное осаждение металлов. 

4. Двойной слой на границе электрод–раствор. Процессы заряжения и 

разряда двойного слоя, фарадеевские процессы.  

5. Принцип независимости электрохимических реакций. Ток обмена. 

Замедленная стадия электродного процесса, различные виды 

замедленных стадий.  

6. Перенапряжение. Кинетика процессов с замедленной стадией переноса 

заряда. Уравнение Тафеля.  

7. Массоперенос в электродных процессах. Диффузионный слой. 

Скорость реакций с замедленной диффузионной стадией.  

8. Учет миграции и конвекции. Основные особенности кинетики и 

механизма катодного восстановления кислорода и влияние на них 

природы металла. 

9. Определение скорости электродного процесса по току поляризации. 

Электродная поляризация и перенапряжение.  

10. Гальванические и потенциостатические методы получения 

поляризационных кривых.  

11. Истинные зависимости скорости процесса от потенциала и 

поляризационные кривые. 

12. Теоретические основы анодного растворения и катодного осаждения 

металлов и сплавов. Классификация, сравнительная характеристика 

водных, неводных электролитов, расплавов. 



13. Характеристика скоростьопределяющих стадий, виды 

перенапряжений. Природа металлического перенапряжения.  

14. Критерии стадийности электродных процессов. Анодное растворение 

и пассивность металлов.  

15. Влияние на кинетику анодного и катодного процессов природы 

растворителя, рН, комплексообразования, присутствия ПАВ, 

температуры, гидродинамического режима, стационарных и 

нестационарных токовых нагрузок. 

16. Механизм процесса электрокристаллизации металлов. Теория 

образования зародышей новой фазы.  

17. Образование и рост кристаллических зародышей, двухмерные и 

трехмерные зародыши.  

18. Структура металлов и роль дислокаций и поверхностной диффузии в 

процессах электрокристаллизации.  

19. Условия образования поликристаллических осадков. Влияние 

основных факторов: состава электролитов, режима электролиза на 

структуру электролитических осадков. 

20. Основные закономерности совместного разряда ионов металлов и 

водорода. Теория совместного разряда ионов основного металла и 

примесей при разных лимитирующих стадиях разряда обоих 

компонентов.  

21. Совместный разряд ионов двух металлов с соизмеримыми скоростями.  

22. Электрокристаллизация сплавов. Влияние состава электролита и 

условий электролиза на химический состав сплавов. Структура и 

физико-химические свойства сплавов. 

23. Классификация и области применения гальванических покрытий. 

24. Характеристика и методы оценки состояния поверхности перед 

нанесением покрытия.  

25. Изменение микрорельефа и физико-химических свойств поверхности 

при проведении механической, химической и электрохимической 

предварительной обработки поверхности.  

26. Механические методы подготовки поверхности перед нанесением 

гальванических покрытий.  



27. Химическая и электрохимическая подготовка поверхности. 

Химическое обезжиривание в органических растворителях, щелочных 

растворах, моющих средствах, эмульсиях.  

28. Травление и активация поверхности металлов, сплавов перед 

нанесением покрытий.  

29. Совмещенное обезжиривание и травление. Специальные методы 

травления. Пассивирование поверхности перед нанесением покрытия. 

30. Химическое и электрохимическое полирование. Механизм процессов 

химического и электрохимического полирования.  

31. Изменение микрорельефа поверхности при электрохимическом 

полировании.  

32. Распределение металла на поверхности катода. Макро- и 

микрорассеивающая способность электролитов.  

33. Влияние катодной и анодной поляризуемости на распределение тока, 

металла.  

34. Влияние электропроводимости, формы ячейки и электродов на 

равномерность распределения тока. Мера рассеивающей способности 

по току и металлу. Выравнивание поверхности.  

35. Композиционные и многослойные покрытия. Свойства и области 

применения композиционных и многослойных покрытий.  

36. Покрытия хромом и его сплавами. Виды, свойства и области 

применения хромовых покрытий. Механизм катодного восстановления 

хрома. Характеристика анодного процесса. Состав электролитов и 

режимы хромирования.  

37. Влияние параметров электролиза на качество катодных осадков. 

Вредные примеси. Матовое, блестящее, двух-, трехслойное 

никелирование. Получение сил-никелевых покрытий.  

38. Заключительная обработка никелевых покрытий. Электроосаждение 

кобальта. Электродные процессы. Электролитическое осаждение 

железа. Электродные процессы. Виды электролитов. Покрытия 

сплавами на основе металлов группы железа. 

39. Цинкование. Кадмирование. Свойства и области применения. 

Сравнительная характеристика электролитов, процессов кадмирования 

и цинкования. Электродные процессы. Цинкование с растворимыми и 

нератворимыми анодами. Слабокислые, щелочные, цианистые, 



пирофосфатные электролиты цинкования. Заключительная обработка 

цинковых, кадмиевых покрытий. 

40. Лужение и свинцевание. Характеристика оловянных покрытий. 

Электродные процессы. Кислые и щелочные электролиты. 

Электролитическое свинцевание. Покрытия сплавами на основе олова. 

41. Серебрение, золочение. Свойства и области применения серебряных, 

золотых покрытий. Цианистый, нецианистый электролиты: 

железистосинеродистый, синеродистороданистый, роданистый, 

пирофосфатный, йодистый и др.  

42. Электролитическое осаждение металлов платиновой группы. 

Электродные процессы, технологические особенности. 

43. Гальваническое покрытие изделий из легких металлов, сплавов. 

Алюминий, цинк, магний, титан и их сплавы. Характеристика 

подготовительных и заключительных операций. Области 

использования. 

44. Анодно-оксидные, оксидные и фосфатные покрытия. Оксидирование 

стали, алюминия и его сплавов, меди, цинка, титана, хрома.  

45. Свойства электролитов и механизм образования анодно-оксидных 

покрытий на металлах и сплавах.  

46. Химическое, электрохимическое фосфатирование черных и цветных 

металлов. Свойства фосфатирующих растворов, электролитов. 

Наполнение пленок. 

47. Химические методы осаждения металлов. Механизм процессов 

химического восстановления металлов группы железа, меди, 

драгоценных металлов. Технологические особенности. 

48. Электролитическое формирование и гальванопластика Модели для 

осаждения металлических осадков и методы их изготовления. 

Электролиты. Оборудование и техническая оснастка. 

49. Химическое осаждение меди. Общие принципы химического 

восстановления меди. Механизмы: химический и электрохимический, 

сопряженные реакции восстановления. 

50. Электрохимическая металлизация. Гальваническое меднение. 

Регенерация и очистка электролитов гальванического меднения. 

51. Характерные особенности процессов электрохимического синтеза, 

неорганических и органических соединений.  



52. Электролиз при контролируемом потенциале. Принципы выбора 

состава раствора, подвергаемого электролизу: электролиз с 

катализаторами-переносчиками. 

53. Электродные материалы. Требования к растворимым и нерастворимым 

электродным материалам, мало изнашиваемые аноды.   

54. Общая характеристика, электрокаталитические и коррозионные 

свойства. Области применения. Новые способы изготовления МИА. 

55. Диафрагмы и мембраны, основные свойства и характеристики. 

56. Понятие водородной энергетики. Электрохимическое получение 

водорода: щелочной и твердополимерный электролит. 

Высокотемпературный электролиз с твердым электролитом. 

57. Электролитическое производство хлора и щелочей. Общие сведения. 

Механизм катодных и анодных процессов при электролизе хлоридов. 

Процессы, происходящие в объеме раствора, и их влияние на 

направление электронных реакций.  

58. Примеры процессов электросинтеза неорганических веществ: 

надсерная кислота и ее соли, пербораты, пероксид водорода, 

кислородные соединения марганца, озон. 

59. Примеры процессов электросинтеза органических соединений: 

реакции присоединения и замещения, димеризации и конденсации, 

окисления и восстановления. Электросинтез тетраэтилсвинца. 

60. Гидроэлектрометаллургическое получение металлов. Условия 

образования на катоде металлических порошков и компактных 

осадков. 

61. Электрорафинирование меди.  

62. Получение алюминия электролизом расплавов.  

63. Электролитическое получение металлических порошков.  

64. Основные типы гальванических элементов.  

65. Сухие гальванические элементы. Типы и конструкции сухих 

гальванических элементов.  

66. Наливные и резервные гальванические элементы.  

67. Топливные элементы. Классификация топливных элементов. 

Перспективы их применения. 

68. Свинцовые аккумуляторы. Реакции токообразования. Электрические 

характеристики.  



69. Топливные элементы и суперконденсаторы. 

70. Химический и электрохимический механизм растворения металлов. 

71. Электрохимическая коррозия. Понятие о коррозии с водородной и 

кислородной деполяризацией. Другие возможные окислители в 

коррозионных процессах.  

72. Термодинамическая возможность саморастворения металлов. 

Диаграммы Пурбе.  

73. Анодные процессы при коррозии металлов. Классическая зависимость 

скорости растворения металлов от потенциала при постоянном 

состоянии поверхности.  

74. Стадийный механизм анодного растворения металлов. Кинетика 

многостадийного процесса растворения при наличии 

электрохимической и химической стадии.  

75. Растворение металлов в растворах электролитов по химическому 

механизму. 

76. Формы проявления пассивности металлов. Окислители-

деполяризаторы и окислители-доноры кислорода.  

77. Основные способы обеспечения пассивации и самопассивации. 

Пассивирующие слои (включая солевые).  

78. Теории пассивности. Перепассивация.  

79. Анионы-активаторы, локальная анодная активизация и питтинговая 

коррозия металлов.  

80. Потенциалы и скорости коррозии при различных сочетаниях хода 

анодной и катодной поляризационных кривых корродирующего 

электрода. 

81. Коррозия металлов с водородной деполяризацией. Схема процесса. 

Характерные особенности коррозии металлов с водородной 

деполяризацией. 

82. Коррозия металлов с кислородной деполяризацией. Схема процесса. 

Особенности коррозионных процессов с диффузионным контролем.  

83. Питтинговая коррозия. Роль анионов. Методы определения 

склонности металлов к питтинговой коррозии.  

84. Межкристаллитная коррозия. Закономерности и механизм. Влияние 

состава сплава и примесей. 



85. Ножевая коррозия металлов. Методы определения устойчивости 

металлов к межкристаллитной коррозии.  

86. Коррозионное растрескивание под напряжением. Влияние 

циклических напряжений.  

87. Щелевая коррозия. Коррозия блуждающими токами. Особенности, 

механизм и методы защиты. 

88. Контактная коррозия. Макрокоррозионные пары неравномерного 

доступа окислителя к металлу.  

89. Коррозия металлов в природных и промышленных условиях. 

Атмосферная коррозия металлов. Классификация и механизм 

атмосферной коррозии металлов.  

90. Подземная коррозия металлов. Почва и грунт как коррозионная среда. 

Механизм и классификация подземной коррозии металлов. 

Контролирующие стадии, характерные особенности, факторы и 

кинетика подземной коррозии металлов.  

91. Коррозия металлов в расплавах электролитов. Электродные 

потенциалы в расплавленных электролитах.  

92. Термодинамическая возможность газовой коррозии металлов. 

Реакционная способность и термодинамическая устойчивость 

продуктов газовой коррозии металлов. Образование пленки продуктов 

коррозии. Схема и лимитирующие стадии окисления металлов в газах. 

Высокотемпературная пассивация.  

93. Метод поляризационных кривых. Определение замедленной стадии с 

помощью вращающегося электрода и температурно-кинетическим 

методом. 

94. Определение тока обмена, коэффициентов переноса и числа 

электронов, участвующих в электрохимической реакции. 

95. Применение релаксационных потенциостатических методов для 

исследования механизма электрохимической реакции.  

96. Основной потенциостатический метод. Метод ступенчатого изменения 

потенциала.  

97. Циклический потенциостатический метод.  

98. Хронопотенциометрия. Переменнотоковые методы. Метод 

фарадеевского импеданса. 
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1.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Электронный каталог УНИЦ КНИТУ: Режим доступа: http://ruslan.kstu.ru/ 

2. ЭБС «Лань»:Режим доступа: https://e.lanbook.com 

3. Образовательная платформа «Юрайт»: Режим доступа: https://urait.ru/  

4. ЭБС «Znanium.com»: Режим доступа: http://znanium.com/ 

5. ЭБС Университетская библиотека онлайн: Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

6. ЭБС IPRbooks: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

7. ЭБС BOOK.ru : Режим доступа: https://www.book.ru/ 

8. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 
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